
 

 

 

 

Vidrio. Características mecánicas  

■Resistencia a compresión 

La rotura del vidrio a compresión es prácticamente imposible ya que su resistencia es muy 

elevada (10.000 daN/cm2).  

■Resistencia a tracción  

Los tratamientos térmicos posteriores del vidrio inciden notablemente sobre esta propiedad: 

 - Vidrio recocido: 400 daN/cm2 

 - Vidrio templado: 1.000 daN/cm2  

■Resistencia a flexión  

En este caso se tiene una cara sometida a tensiones de tracción y la otra a tensiones de 

compresión. La resistencia a rotura será la de la resistencia menor, que es la de tracción: 

 - Vidrio recocido sin defectos visibles: 400 daN/cm2  

 - Vidrio templado: 1.000 daN/cm2  

 

■Tensiones de trabajo admisibles según la posición de la luna y el tipo de luna: 

 

 (nota : Las tensiones de trabajo admisibles se expresan en daN/cm2) 

 



 Otras características físicas y mecánicas del vidrio son:  

 

 

 

 


